Załącznik nr 1

Wykaz limitów detekcji i maksymalnych zawartości składnika
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pierwiastki

		Pierwiastek		Limit detekcji				Do max. koncentracji

		Ba		1		ppm		50000.00		ppm

		Be		1		ppm		10000.00		ppm

		Co		0.2		ppm		10000.00		ppm

		Cs		0.1		ppm		1000.00		ppm

		Ga		0.5		ppm		10000.00		ppm

		Hf		0.1		ppm		10000.00		ppm

		Nb		0.1		ppm		1000.00		ppm

		Rb		0.1		ppm		1000.00		ppm

		Sc		1		ppm		10000.00		ppm

		Sn		1		ppm		10000.00		ppm

		Sr		0.5		ppm		50000.00		ppm

		Ta		0.1		ppm		1000.00		ppm

		Th		0.2		ppm		10000.00		ppm

		U		0.1		ppm		10000.00		ppm

		V		8		ppm		10000.00		ppm

		W		0.5		ppm		10000.00		ppm

		Y		0.1		ppm		50000.00		ppm

		Zr		0.1		ppm		50000.00		ppm

		La		0.1		ppm		50000.00		ppm

		Ce		0.1		ppm		50000.00		ppm

		Pr		0.02		ppm		10000.00		ppm

		Nd		0.3		ppm		10000.00		ppm

		Sm		0.05		ppm		10000.00		ppm

		Eu		0.02		ppm		10000.00		ppm

		Gd		0.05		ppm		10000.00		ppm

		Tb		0.01		ppm		10000.00		ppm

		Dy		0.05		ppm		10000.00		ppm

		Ho		0.02		ppm		10000.00		ppm

		Er		0.03		ppm		10000.00		ppm

		Tm		0.01		ppm		10000.00		ppm

		Yb		0.05		ppm		10000.00		ppm

		Lu		0.01		ppm		10000.00		ppm

		Ag		0.1		ppm		100.00		ppm

		As		1		ppm		10000.00		ppm

		Au		0.5		ppm		100000.00		ppm

		Bi		0.5		ppm		2000.00		ppm

		Cd		0.1		ppm		2000.00		ppm

		Cu		0.1		ppm		10000.00		ppm

		Hg		0.01		ppm		50.00		ppm

		Mo		0.1		ppm		2000.00		ppm

		Ni		0.1		ppm		10000.00		ppm

		Pb		0.1		ppm		10000.00		ppm

		Sb		0.1		ppm		2000.00		ppm

		Se		0.5		ppm		100.00		ppm

		Tl		0.1		ppm		1000.00		ppm

		Zn		5		ppm		10000.00		ppm






